Beschichtunsaufbau Leindlfarbe

1. Probeanschliff machen ob der Abschliff nach Leindl riecht ( wenn es nach
Leindl riecht ist es eine Leindlfarbe)

2. eventuelle komplette Entfernung des alten Anstriches auBer es ist bereits
mit Leindl gestrichen ( bei einem vorhanden Leindlanstrich den
Untergrund an schleifen und Punkt 5+6 ausflihren)

3. Grundieren mit einer Mischung aus Terpentin + Leindlfirnis 1:1 (nennt

man Drangus)

. Leindlfarbe mit 30% Drangusmischung mischen

Leindlfarbe mit 10%

. Leindlfarbe mit 2% Standdl + 5% Drangusmischung mischen

RGBS

TIPPS:

.) Zwischen jeden Anstrich muss 3 Tage gewartet werden

.) Die Dosierung der Drangusmischung am besten mit der Kleisterspritze
durchfihren

.) Lein6lanstriche sollten zur Pflege alle 3 Jahre mit der Drangusmischung 1:1
eingelassen werden




